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อนุมัติของ ผบ.รร.ช.กช.

แนวสอนวิชา  คอนกรีต (ปฐมนิเทศ)  หลักสูตร ชั้นนายรอย ไดจัดทํ าเพื่อใชเปนเอกสารประกอบ
การศกึษาใน  โรงเรียนทหารชาง    กรมการทหารชาง   คณะกรรมการตรวจสอบตํ าราเรียนของโรงเรียน
ทหารชาง     กรมการทหารชาง ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรใชเปนเอกสารประกอบการศึกษาได

ฉะนัน้  จงึใหใชแนวสอน วิชา   คอนกรีต (ปฐมนิเทศ)   แผนกวิชากอสรางและสาธารณูปโภค
กองการศกึษา โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๖   เปนเอกสารประกอบ
การศึกษาได       ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

พ.อ.

                                                                                   ( วีระฉัตร  คลายวันเพ็ญ)

                                                                                รอง ผบ.รร.ช.กช. ทํ าการแทน
                                                                                             ผบ.รร.ช.กช.
                                                                                                       ก.ย.๔๖
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คํ านํ า
วิชาคอนกรีต มีความมุงหมายเพื่อใชประกอบการศึกษา หลักสูตรชั้นนายรอย ของโรงเรียน

ทหารชาง โดยที่ แผนกวิชากอสรางและสาธารณูปโภค กองการศึกษา        ไดรวบรวมและปรับปรุงข้ึนจาก
เอกสารหลายเลม เพื่อใหไดเนื้อหาที่สมบูรณ สามารถศึกษาใหเขาใจไดดวยตนเอง และสามารถหาหนังสือ
อานประกอบไดหลายเลม เชน คอนกรีตเทคโนโลยี ของ ดร.วินิต  ชอวิเชียร หรือ คอนกรีตเทคโนโลยี ของ
ชัชวาล   เศรษฐบุตร เปนตน

ในการจดัท ําวิชาคอนกรีต (ปฐมนิเทศ) ชั้นนายรอยนี้ เพื่อเปนการปรับความรูความสามารถของนัก
เรียนตลอดจนพืน้ฐานของนักเรียนใหเทาเทียมกัน นอกจากนี้เปนแนวทางที่จะศึกษาในเนื้อหาวิชา
อยางละเอียดตอไป

กองการศึกษา โรงเรียนทหารชาง
  กันยายน  2546
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